
1.1213 / Cf 53

DIN 17212

Chemische Werte

C % Si % Mn % P % S %
0,50 - 0,57 0,15 - 0,35 0,40 - 0,70 max. 0,025 max. 0,035

Mechanische Eigenschaften für unbehandeltes Materia l ist in der Norm nicht angegeben.

Mechanische Eigenschaften im vergüteten Zustand

Streck-
grenze
Rp0,2

N/mm² 
min.

Bruch-
dehnung

%

Bruchein-
schnürung

%
min.

Kerbschlag-
zähigkeit

J

510 12 25 ---

430 14 35 ---

400 15 40 ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

740 bis 880bis 16 mm

690 bis 830

640 bis 780

---

40 bis 100 mm

100 bis 160 mm

160 bis 250 mm

Dicke des
Querschnitts

Zugfestigkeit
Rm

N/mm² 

---

16 bis 40 mm


